
Propiedades de los materiales @ 24 °C (75 °F) y 50 % HR

Relación de Mezcla (A:B) por volumen 2:1

Viscosidad Mezclada, cps 80 a 120

Tiempo de Gelificación (200 gms), mins 45

Libre de Pegajosidad, horas 3 a 5

Resistencia a la Tensión, ASTM D 638, psi (MPa) 800 (5.6)

Alargamiento por Tracción 65%

Cortante Oblicua, ASTM C 882, 14 días, psi (MPa) > 2000 (13.8)

Reducción en Penetración de Iones de Cloruro, AASHTO T 260, 90 días 

@ ½” de profundidad, % de mejora comparado con el control 100%

@ 1” de profundidad, % de mejora, comparado con el control 100%

Absorción de Agua, ASTM C 413, 7 días, % de mejora 89.7%

Resistencia a la Abrasión, ASTM  779, 7 días

Profundidad de abrasión @ 30 minutos, % de mejora 100%

Profundidad de abrasión @ 45 minutos, % de mejora 92.4%

Profundidad de abrasión @ 60 minutos, % de mejora 90.0%




