
Propiedades del Material @ 75 °F (24 °C) 50% HR

Propiedad Resultado

Viscosidad 25 a 50 cp

Contenido de sólidos ASTM D 2369 15%

Contenido VOC 99 g/L

Tiempo de secado inicial 1 hora

Tiempo de recubrimiento 2 a 4 horas

Aplicación ft2/gal (m2/L)

Curado/sellado de concreto nuevo 200 a 300 (4.9 a 7.4)

Sellado/prueba de polvo de concreto viejo 300 a 400 (7.4 a 9.8)




