
Resistencia a la Compresión ASTM C 109, cubos de 2 pulgadas (50 mm)
Mezclado a 5.25 lb (2.38 kg) de agua por saco de 50 lb (22.7 kg)
Edad ..............................................Resistencia psi (MPa)
7 días .......................................................... 10,000 (69.0)
28 días ........................................................ 12,000 (82.8)

Resistencia relativa a la abrasión ASTM C 779

Edad Abrasión @ 30 minutos Abrasión @ 60 minutos

7 días 0.019” (0.48 mm) 0.042” (1.07 mm)

28 días 0.013” (0.33 mm) 0.036” (0.91 mm)




