
Resistencia a la compresión ASTM C 109
Cubos de 50 mm Mezcla de 2.38 l/22.7 kg
Edad. ......................................Resistencia a compresión
7 días. ........................................... 82.8 MPa (12,000 psi)
28 días. ....................................... 103.4 MPa (15,000 psi)

Resistencia relativa a la abrasión ASTM C 779

Edad (días) Abrasión @ 30 min. (mm) Abrasión @ 60 min (mm)

7 0.41 mm (0.016”) 0.84 mm (0.033”)

28 0.38 mm (0.015”) 0.69 mm (0.027”)




