
Propiedad Resultado

Reología ASTM C 639 No se deforma (NS)

Índice de Extrusión ASTM C 1183 93.1 ml/min.

Dureza, Shore A, ASTM C 661 25

Capacidad de movimiento ASTM C 719 +/- 35 %

Tiempo de Descortezado 1 hora

Tiempo para Quedar Libre de Pegajosidad ASTM C 679 3 - 4 horas

Adhesión a la Corteza ASTM C 794 Concreto: 18 - 22 Pli (31.5 - 38.5 N/cm)
Sin pérdida de adhesión

Mancha y Cambio de Color Concreto: > 10 Pli (> 17.5 N/cm)

ASTM C 510 No hay manchas/No hay cambio visible de color

Efectos de Envejecimiento Acelerado ASTM C 793 Pasa




