
Propiedad Resultado

Reología ASTM C 639 Semi auto-nivelante, soporta una 
inclinación de hasta 6%

Dureza, Shore A, ASTM C 661 40 - 45

Capacidad de Movimiento  ASTM C 719 +100% / -50%

Tiempo de Descortezado 1.5 - 2 horas

Tiempo para Quedar Libre de Pegajosidad ASTM C 679 < 5 horas

Resistencia a la Tensión ASTM D 412 250 psi (1.7 MPa)

Elongación ASTM D 412 600%

Resistencia a Rasgaduras ASTM D 412 35 Pli (61.3 N/cm)

Adhesión al Concreto ASTM C 794 600%

ASTM D 412 35 Pli (61.3 N/cm)

Adhesión al Concreto

Seco: 31 Pli (54.3 N/cm)        
Sumergido: 28 Pli (49.0 N/cm)          
Fresco: > 15 Pli (>26.3 N/cm)
Saturado (SSD): > 26.3 N/cm)

Mancha y Cambio de Color
No hay manchas / No hay cambio de 

color visible

Efectos de Envejecimiento Acelerado ASTM C 793 Pasa




