
Propiedad física Método de Prueba Resultado

Tiempo de trabajo - 30 minutos a 70 °F (21 °C)

Fraguado inicial ASTM C 266 Aprox. 1 hora.

Fraguado final ASTM C 266 Aprox. 2.5 horas

Resistencia a la compresión ASTM C 109 400 psi (28 MPa) a 28 días




