
Resistencia a la Compresión ASTM C 109, cubos de 2” (50 mm) 

4 horas 900 psi (7 MPa)

24 horas 2,000 psi (14 MPa)

7 días 3,000 psi (21 MPa)

28 días 3,500 psi (24 MPa)

Contracción ASTM C 157 (24 horas de curado) -0.040%

Tiempo de Fluidez aproximadamente 15 minutos

Unidad de Peso aproximadamente 122 lb/ft3 (1,954 kg/m3)

Tiempo de Fraguado ASTM C 191

Inicial aproximadamente 45 minutos

Final aproximadamente 1 hora

Resistencia a la Flexión ASTM C 348

7 días 550 psi (3.8 MPa)

28 días 600 psi (4.1 MPa)

Características de Quemado de la Superficie ASTM E 84-13a

Índice de Dispersión de Llama 0

Índice de Desarrollo de Humo 5




